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[Zadejte text.]


Destruktivní zkoušky materiálů
Test:

1.  Hookův zákon popisuje oblast napětí:

a) Nad  Rm
b) Nad Re
c) Pod Re
2. Poměrné prodloužení se udává v:

a) (% (
b) (mm(
c) (1(
3. Mez únavy pro ocele se zjišťuje pomocí empirického vztahu:
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c)  [image: image6.png]



4.  Minimální energie potřebná k porušení materiálu je:

a) Pevnost

b) Houževnatost

c) Tvrdost

5.  U šedých litin materiálů se provádí statická zkouška:

a) Tahem
b) Tlakem

c) Krutem
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

