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[Zadejte text.]


Konstrukční oceli

Test:

1. Ocel je:

a) Slitina železa, uhlíku a dalších doprovodných prvků, která má více než 2,11 %C

b) Slitina železa, uhlíku a dalších doprovodných prvků, která má méně než 2,11 %C

c) Slitina železa, křemíku a dalších doprovodných prvků, která má více než 2,11 %C

2. Ocel 12 020 má přibližně:

a) 0,2 %C

b) 2 %C

c) 0,02 %C

3. Korozivzdorná ocel je:

a) 11 320

b) 15 230

c) 17 042 

4.  Ocel 12 060.4 je:

a) Cementovaná

b) Kalená

c) Vyžíhaná na měkko

5.  Legury nejsou:

a) Cr, W

b) Ni, Si

c) P,S
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