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[Zadejte text.]


Litiny
Test:

1. Nejmenší pevnost v tahu Rmt [MPa] má materiál označený:

a) 42 2306
b) 42 2410
c) 42 2555
2. Pro výrobu strojních součástí pracujících při velmi nízkých teplotách je vhodná:

a) 42 2306
b) 42 2410
c) 42 2555
3. Nejlepší pevnost mají litiny s grafitem:

a) vločkovitým
b) kuličkovitým
c) lupínkovitým
4. Tvárná litina se vyrábí očkováním šedé litiny:
a) uhlíkem 
b) hořčíkem
c) manganem
5. Cementit obsahují:

a) bílé litiny
b) šedé litiny
c) tvárné litiny
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