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[Zadejte text.]


Nástrojové oceli

Test:

1. Pro nejvýkonnější rychlořezné oceli se používá legující prvek:

a) Ni
b) Co
c) W

2. Ocel 19 858 je:

a) Ocel nástrojová uhlíková

b) Ocel nástrojová slitinová

c) Ocel nástrojová rychlořezná

3. Pro výrobu pilníků jsou vhodné oceli s obsahem uhlíku:

a) 1,25 až 1,4 %

b) Do 0,7 %

c) 0,8 až 1,2%

4.  Mn je hlavním legujícím prvkem u nástrojových ocelí:

a) 19 7xx

b) 19 3xx

c) 19 6xx

5. Houževnatost je požadována především u nástrojových ocelí pro výrobu :

a) Obráběcích nástrojů

b) Ručního nářadí

c) Nástrojů pro tváření
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