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	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Poděbradská 2, 363 01, IČO: 00 669 709; tel: 353 233 936; 

www.skola-zdravkakv.cz

                                                          Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953    Název: Moderní škola

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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	Vzdělávací materiál: Dělení keramických materiálů – mentální mapa

	Číslo a název materiálu v sadě: VY_32_INOVACE_ZSP.3.08
Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT


	Autor(ka) materiálu: Bc. Martina Nová

	Vyučovací předmět, ročník a obor: Zhotovování stomatologických protéz, 3. ročník, asistent zubního technika

	Datum tvorby: 9. 10. 2012

	Anotace:Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a inovuje výuku praktického vyučování. Mentální mapa č. 1 klasifikuje dentální keramiku podle různých hledisek. Usnadňuje žákům orientaci na poli nejpoužívanějšího estetického materiálu. Pojmová mapa č. 2 aktivuje žáka k doplnění pojmů.
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Doplňte chybějící pojmy  [image: image4.jpg]
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